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OBJETIVOS GERAIS

Ao final do curso o aluno devera ser capaz de:

Conhecer o comportamento dos materiais de construgéo, e, em particular, o do concreto

Conhecer aplicagdes e inovagdes tecnolégicas

Dominar as técnicas de ensaios laboratoriais, em conformidade com as normas técnicas brasileiras.

METODOLOGIA

Aulas expositivas com auxilio de recursos audiovisuais
Visitas técnicas

Debates

Préaticas de laboratorio

Seminario de materiais

CRITERIO DE AVALIACAO

Prova escrita; e/ou
Relatérios; e/ou
Apresentacao de trabalhos de pesquisa; e/ou

Participacéo.
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PROGRAMA

1.

Introducao
1.1  Apresentacao da disciplina, formacédo de grupos para atividades no laboratério, distribuicao de
tarefas e datas das verificagbes
1.2  Conceitos, definicdes e histérico dos materiais de construcao
1.3  Materiais ecolégicos e de baixo impacto ambiental
1.4  Aproveitamento de residuos sélidos na Construcéo Civil
1.5 Normas brasileiras
1.6 Qualidade na recepcao dos materiais na construcao civil
2. Aglomerantes
2.1  Historico, definicbes e classificacdes, pega e fim de pega
2.2 Aglomerantes aéreos, classificagdo, gesso, cal, magnésia sorel, cimento keene
2.3 Gesso (aéreo). Fabricacdo, propriedades e empregos
2.4  Gesso (hidraulico ou de pavimentagdo). Fabricacéo, propriedades e empregos
2.5 Cal (aérea). Fabricacao, classificacdo, extincdo (ciclo da cal), propriedades e empregos
2.6  Cal (hidraulica). Fabricacgédo, extingéo, propriedades e empregos
2.7 Cimentos naturais, de pega rapida e pega lenta. Cimento artificial de pega lenta (Portland).

Historico, fabricagéo e propriedades

3. Cimento Portland

3.1

3.2
3.3

Definicdo, processos de fabricagao, composigdo quimica, composi¢ao potencial (bogue),
propriedades fisicas e quimicas do cimento

Compostos e 6xidos e suas propriedades fisicas e quimicas

Tipos, classes e designacao de cimento Portland. Cimento Portland comum composto, de alto
forno, pozolanico, Alta resisténcia inicial, de moderada resisténcia aos sulfatos e cimento Portland
branco

4. Outros Tipos De Cimento

4.1

Cimento de alta resisténcia aos sulfatos, cimento de expanséo controlada, cimento aluminoso,

fabricac@o e propriedades

5. Agregados

51

5.2

5.3

5.4

5.5

Introducéo, definicdo, obtencédo e classificacfes

Caracteristicas tecnoldgicas do grao (forma, textura superficial, volume, porosidade, umidade e
absorcao

Caracteristicas tecnol6gicas do agregado: granulometria, granulometria 6tima, misturas de
agregados, volume, massas especificas, superficie especifica, umidade superficial, inchamento,
atrito interno da areia, porosidade

indices de qualidade: resisténcia aos esforgos mecanicos, impacto, substancias nocivas, matérias
orgénicas, resisténcia ao intemperismo, reacdes com o cimento, adesividade, condutividade
térmica e inchamento

Agregados especiais, agregados leves, agregados pesados, agregados refratarios, fibras de




amianto e areia normal para ensaios de cimento
6. Concreto

6.1 Defini¢cbes, propriedades do concreto fresco (trabalhabilidade, consisténcia, plasticidade, textura,
integridade, exsudacéo, fatores que afetam a consisténcia e trabalhabilidade)

6.2 Propriedades do concreto endurecido (massa especifica, resisténcia aos esforgcos mecanicos,
permeabilidade e absorcéo e outras propriedades fisicas do concreto)

6.3 Dosagem dos concretos (dosagem ndo experimental, dosagem experimental, fundamentos das
dosagens, fixacdo da resisténcia de dosagem, fator agua/cimento, lei de Lyese, granulometria
otima do concreto)

6.4 Métodos de dosagem (ITERS, ABCP, IPT, INT, ACI, fundamentos da dosagem pelo método de
Roger Vallete)

7. Agua de Amassamento

7.1 Agua de amassamento (substancias dissolvidas: Carbonatos e bicarbonatos, cloretos e sulfatos de
sodio, sais de céalcio e magnésio, sais de ferro dentre outros inorganicos. Agua: do mar, acidas,
alcalinas, industriais e de esgotos. Particulas suspensas e 6leos dissolvidos)

8. Aditivos

8.1 Introducéo, tipos de aditivos, acéo e efeitos.

9. Preparo, Transporte, Langcamento, Adensamento e Cura

9.1 Preparo (preparo manual, cani¢o, volume de betoneira e betonada, velocidade 6tima de mistura,
ordem de colocacdo dos materiais).

9.2  Transporte (transporte horizontal, vertical, inclinado, por bombas e caminh&es betoneiras).

9.3 Lancamento (tempo de langcamento, altura de queda, baldes, tremonha, betonita, ensacado,
injetado)

9.4  Adensamento (manual e mecanico)

9.5 Cura (irrigacdo ou aspersdo, submersao, recobrimento, conservacao das formas, por pintura, com
cloreto de célcio, por membranas)

10.Controle da Resisténcia

10.1 Controle da dosagem (rigoroso, razoavel e regular. Controle da uniformidade das médias e do
desvio padrédo; controle da resisténcia: sistematico e assistematico)

10.2 Controle da resisténcia caracteristica para aceitacédo

11.Praticas de Laboratério
11.1 Ensaios de caracterizacdo do cimento
11.1.1  Finura
11.1.2 Tempo de inicio de Pega
11.1.3 Expansibilidade a Quente e a Frio
11.1.4 Resisténcia a compressao da argamassa normal
11.2 Ensaios de caracterizacdo de agregados miudos
11.2.1 Massa Especifica
11.2.2 Massa Unitaria
11.2.3 Umidade e Inchamento




11.2.4  Granulometria
11.3 Ensaios de caracterizacdo de agregados graudos
11.3.1 Massa Especifica
11.3.2 Massa Unitéria
11.3.3 Absorcéo
11.3.4  Granulometria
11.4 Ensaios de caracterizacdo da argamassa
11.4.1 Consisténcia da argamassa fresca
11.4.2 Resisténcia a compressédo da argamassa endurecida
11.4.3 Aderéncia da argamassa endurecida
11.5 Ensaios de caracterizacdo do concreto
11.5.1  Abatimento do concreto fresco
11.5.2 Resisténcia a compresséo do concreto endurecido

11.5.3 Ensaios ndo destrutivos — Esclerometria e penetracao de Pino
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