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DISCIPLINA PRE-REQUISITO
AULAS CARGA
CODIGO TITULO SEMANAIS | CREDITOS| HORARIA CODIGO TITULO
Tlpl|E SEMESTRAL
. . GMETAR 1401 Ciéncia dos Materiais
GMETAR 1606 Propriedades Mecénicas | 4 [0 | O 4 72 . . .
GMEC 7004 AR Resisténcia dos Materiais

Objetivos:

Diferenciar os principais ensaios mecanicos e propriedades obtidas. Discutir € comparar o
comportamento mecanico dos materiais metalicos e sua relacdo com a estrutura e a microestrutura.
Compreender os conceitos de resisténcia mecanica, tenacidade, dureza, resisténcia a fadiga e a fluéncia.

Aprender como localizar dados relevantes sobre o comportamento mecanico de materiais especificos.

Ementa:

Introdugdo aos ensaios mecanicos. Ensaio de Trac¢dao, Dureza, Compressao, Impacto, Dobramento,
Flexao, Tor¢do, Fadiga e Fluéncia: principais ensaios e propriedades mecanicas obtidas, influéncia dos
parametros de ensaio nas propriedades mecanicas, influéncia da microestrutura e condi¢do inicial do

material, etc.
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