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Objetivos:

Introduzir ao estudante conhecimentos relacionados a diagrama de fases fornecendo o entendimento dos

seus principios basicos.

Ementa:

Relacao microestrutura-propriedade e tratamentos termofisicos, termomecanicos € termoquimicos.
Curvas de resfriamento e estruturas. Diagrama Tempo, Temperatura e Transformacao (TTT). Diagrama
Transformacdo em Resfriamento Continuo (TRC). Tratamentos termofisicos - recozimento,
normalizacdo, austémpera, martémpera, témpera e revenido. Efeito dos elementos de liga nos agos.

Tratamentos termoquimicos - cementagao, nitretagao, carbonitretacao.
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