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Objetivos:

Apresentar ao aluno os princípios da deformação plástica severa aplicada aos metais, os principais

processos de conformação utilizados para imposição deste tipo de deformação e alguns exemplos de

potenciais aplicações em materiais metálicos.

Ementa:

Princípios da DPS - Deformação Plástica Severa; aspectos microestruturais da aplicação de DPS em

metais, refinamento de grão, modificação de textura e consequências nas propriedades mecânicas;

Principais processos DPS: ECAP (Equal Channel Angular Pressing), ECAE (Equal Channel Angular

Extrusion), HPT (High Pressure Extrusion), ARB (Accumulative Roll Bonding) e AR (Asymmetric

Rolling); Aplicação de processos DPS a alguns metais e ligas metálicas (Estudo de artigos científicos

atuais).
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