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OBJETIVOS GERAIS

Ao final do curso o aluno devera ser capaz de:

Calcular a tenséo e deformacgéo em elementos

Identificar as propriedades mecénicas dos materiais

Calcular a resisténcia de elementos devido a carga axial e flexdo
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PROGRAMA

1. Tenséo
1.1 Introducdo a resisténcia dos materiais
1.2  Equilibrio de um corpo deformavel
1.3 Tensao normal média em uma barra com carga axial
1.4 Tensao de cisalhamento média
1.5 Tensao admissivel
1.6 Projeto de acoplamentos simples
2. Deformacéo
2.1 Deformacado
2.2 Conceitos de deformacéo
3. Propriedades Mecénicas dos Materiais
3.1 O ensaio de tracdo e compreensao
3.2 O Diagrama tensao-deformacao
3.3 Comportamento de tensdo-deformagédo de materiais dlcteis e frageis
3.4  Leide Hooke
3.5 Energia de deformagé&o
3.6  Coeficiente de Poisson
3.7 O Diagrama tensdo-deformagéo de cisalhamento
3.8 Falha de Materiais devido a fluéncia e a fadiga
4, Carga Axial
4.1  Principio de Saint-Venant
4.2 Deformacdao elastica de um elemento submetido a carga axial
4.3  Principio da superposicao
4.4  Elemento com carga axial elasticamente indeterminado
4.5 Método de andlise de forca para elementos carregados axialmente
4.6 Tensdo térmica
4.7 Concentracdo de tenséo
4.8 Deformacgao axial inelastica
4.9 Tenséo residual
5. Flexéo
5.1 Introducao
5.2 Barras prismaticas em flex@o pura
5.3 Andlise preliminar das tensdes na flexao pura
5.4 Deformagdes em uma barra simétrica na flexao pura
5.5 Tensbes de deformacdes no regime elastico
5.6 Flexdo de barras constituidas de varios materiais
5.7 Concentracao de tensdo

5.8

Flexao assimétrica
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