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Introducdo aos processos de soldagem. Metalurgia da soldagem. Tensdes residuais e deformacdes em
soldagem. Defeitos em soldagem. Soldabilidade dos agos C-Mn e baixa liga. Normas de soldagem. Qualificagao
de procedimentos e soldadores.
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OBJETIVOS GERAIS

Capacitar o futuro engenheiro a especificar procedimentos de soldagens de agos estruturais com base na sua
soldabilidade e nos diversos processos de soldagem disponiveis.

METODOLOGIA

Aulas expositivas, exercicios e seminarios.

CRITERIO DE AVALIACAO

Prova teodrica sobre o assunto ministrado em aula. Seminarios.
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APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: / /

PROGRAMA

. Introducao ao Curso

. Introducao aos Processos de Soldagem

2.1 - Soldagem ao arco elétrico

2.2 - Soldagem e corte a gas

2.3 - Outros processos de soldagem

. Metalurgia da Soldagem dos Ac¢os

3.1 - Energia de soldagem

3.2 - Ciclo térmico e reparticao térmica

3.3 - Metal de solda

3.4 - Zona térmica mente afetada

. Tens6es Residuais e Deformacoes em Soldagem
. Defeitos em Soldagem

5.1 - Fissuragéo a quente

5.2 - Fissuragao a frio

5.3 - Fissuragao no reaquecimento

5.4 - Fissuragao interlamelar

. Soldabilidade dos Acos C-Mn e Baixa Liga

. Normas de Soldagem. Qualificacdo de Procedimentos e Soldadores




