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Revisao de Andlise de Tensbes. Introducdo a Mecanica da Fratura e ao Crescimento de Trincas na MFLE.
Projeto a Fadiga segundo o Método SN e Critérios de Falha a Fadiga com Carregamento Combinados. Topicos
Especiais em Fadiga. Dimensionamento de Eixos. Dimensionamento de Chavetas. Unibes por Parafusos.
Unides por Rebites. Molas.

BIBLIOGRAFIA

1. Livro Texto: SHIGLEY, J.E, MISCHKE, C.R e Budynas, R.G., Projeto de Engenharia Mecéanica - 72 edicao,
Bookman, 2005.
2. Outras referéncias:
a) COLLINS, J.A., Projeto Mecénico de Elementos de Maquinas, LTC Editora, 1° Edigao, 2006.
b) NORTON, R. L., Projeto de Maquinas, Bookman, 2° Edicao, 2004.
¢) FAIRES, V. M., Elementos Organicos de Maquinas, Vol. |, Livros Técnicos e Cientificos Editora S.A., 1985.
d) HALL, HOLOWENKO e LAUGHLIN, Elementos Organicos de Maqguinas, McGraw-Hill, 2°Edicéo, 1977.

OBJETIVOS GERAIS

Ministrar aos alunos conceitos de Mecanica da Fratura e de projeto a Fadiga de elementos de maquinas.

METODOLOGIA

- exposicao didatica apoiada no livro-texto.
- solugéo de problemas técnicos envolvendo a parte tedrica ministrada.

CRITERIO DE AVALIACAO

Provas escritas aplicadas em sala de aula.
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PROGRAMA

1.

Revisao de Analise de Tensoes.
1.1 — Diagrama de Corpo Livre
1.2 — Diagramas de Carregamentos: axial, cortante, momento fletor e momento torgor
1.3 — Critério de Falha de von Mises
1.4 — Circulo de Mohr para um estado biaxial

2. Introducao a Mecanica da Fratura e ao Crescimento de Trincas na MFLE

2.1 — Fator Intensidade de Tensdes

2.2 - Fator Intensidade de Tensoées Critico

2.3 — Modos de Abertura de Trinca

2.4 - Fator de Seguranca contra a Propagagao Instével de Trinca

2.5 — Regra de Paris

2.6 - Calculo do Numero de Ciclos em Propagacao Estavel de Trinca

3. Projeto a Fadiga segundo o Método SN e Critérios de Falha a Fadiga com Carregamento Combinados

3.1 — Diagrama SN (Curva de Wohler)
3.2 — Fatores Modificadores do Limite de Vida a Fadiga
3.3 — Célculo do Fator de Seguranca a Vida Infinita para Carregamento Completamente Alternado

3.4 - Calculo do Numero de Ciclos a Vida Finita para Carregamento Completamente Alternado

3.5 — Critérios de Falha a Fadiga para Carregamento Combinados: Soderberg, Goodman e Gerber
3.6 — Célculo do Fator de Seguranca a Vida Infinita para Carregamento Combinados

3.7 - Calculo do Numero de Ciclos a Vida Finita para Carregamento Combinados

4. Topicos Especiais em Fadiga

4.1 — Método €N para Projeto a Fadiga

4.2 — Acumulo de Dano a Fadiga — Regra de Miner

5. Dimensionamento de Eixos

5.1 — Projeto para Carregamento Estatico

5.2 — Projeto para Carregamento de Fadiga

6. Dimensionamento de Chavetas

6.1 — Célculo de Chavetas, de secdo quadrada e de secao retangular, ao Esmagamento e ao Cisalhamento.
7. Unides por parafusos

7.1 - Resisténcia de Parafusos
7.2 - Calculo das Constantes Elasticas dos Parafusos e das Partes Unidas, e da Constante de Junta

7.3 — Célculo da Pré-Carga nos Parafusos, e da Carga nos Parafusos e nas Partes Unidas




PROGRAMA (CONT.)

(continuagdo GMEC 7103)
7.4 — Célculo do Fator de Segurancga para Carregamento Estatico
7.5 — Célculo do Fator de Seguranca para Carregamento de Fadiga
8. Uniodes por Rebite
8.1 — Andlise de modelo de falha de estruturas simples rebitadas
9. Molas
9.1 - Materiais das Molas
9.2 - Molas a Compressao
9.3 - Tensdes nas Molas Heliocoidais de Arame de Segéo Circular
9.4 - Deflex6es de Molas Heliocoidais de Arame de Secéo Circular




